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Ochrana kotle a topného systému na strane vody

Napousténi systému UT

Pro napousténi systému UT pouzijte nainstalované napoustéci/vypoustéci armatury. Systém UT nejprve napliite ¢istou
vodou, poté fadné odvzdusnéte a nakonec zkontrolujte tésnost. Spravna hodnota tlaku je indikovana na manometru
v pravé horni ¢asti pod krytem kotle.

Kvalita a sloZeni vody v topném systému ma velky vliv na Zivotnost kotle i na vykon celé topné soustavy. K naplnéni
nového systému UT je mozné pouzit béznou pitnou vodu z vodovodniho fadu s hodnotou pH 7-8, s obsahem
chlorid do 150 mg/l a tvrdosti vody do 15 °dH (30 °dF).*

A V zadném pripadé nenapoustéjte topny systém zmékcenou vodou!
U novych systém@ UT napusténych zmékéenou vodou, upravenou pomoci katexového filtru, mize dojit k zaneseni
vymeéniku kotle a tim k zasadnimu snizeni pratoku topné vody, na coz se nevztahuje zaruka.

A Na vycisténi, prip. vyménu zaneseného vyméniku kotle se nevztahuje zaruka!

Pro vylouceni pfipadného vzniku elektrokoroze je pfi prvnim naplnéni pitnou vodou nutné do topného systému prldat
inhibitor koroze multiProtec v poméru 1:100 (1| multiProtecu na 100 | topné vody).

V pfipadé pozadavku na pasivni ochranu topného systému pred mrazem je nutné pouzit originalni nemrznouci smés
inhibitoru koroze multiProtec ICE v odpovidajici koncentraci. Pfi pouziti jinych nemrznoucich smési nenese dovozce
odpovédnost za pfipadna poskozeni kotle.*

A Nepouziti prostfedk multiProtec a MultiProtec ICE ma za nasledek zanik zaruky!
U starsich systém( UT je nutné pred pouzitim inhibitoru multiProtec provést dikladné vycisténi a proplachnuti topné
soustavy. V pfipadé aplikace inhibitoru do znecisténého nebo nedostate¢né vycisténého systému UT mize dojit

k zaneseni vyméniku kotle a tim k zasadnimu snizeni prdtoku topné vody.

A Na vycisténi, prip. vyménu zaneseného vyméniku kotle se nevztahuje zaruka!




